
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prüfbericht 
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

nach DIN EN 13469 

 
AF/Armaflex 

 
 
 

gültig für 

MÜPRO Iso-Schellen Typ H, M, T 
 
 
 
 
 

Technische Information
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